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Программа вступительных испытаний формируется на основе соответ-

ствующих федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования по программе специалитета и программе магистратуры. 

 

 



Введение 
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

физика и химия материалов (раздел металлические материалы), кристалло-

графия и дефекты кристаллического строения, теория и технология термиче-

ской обработки, теория гетерогенных сред, моделирование материалов, фи-

зические методы исследования, механические свойства металлов. 

1. Строение металлов и сплавов 

Основные типы связи атомов в твердых телах. Металлическая связь. 

Электронное строение и физические свойства металлов. Поверхность Ферми 

и зоны Бриллюэна. 

Твердые растворы замещения, внедрения и вычитания. Упорядоченные 

твердые растворы. Электронные соединения, фазы Лавеса, -фазы, фазы 

внедрения. Отклонения от закона Вегарда. 

Правило фаз. Диаграммы состояния двойных и тройных систем с не-

прерывным рядом твердых растворов, с эвтектическими, перитектическими и 

монотектическими равновесиями, с конгруэнтно и инконгруэнтно плавящи-

мися промежуточными фазами, с полиморфизмом компонентов. Термодина-

мический анализ диаграмм состояния. Отклонения от равновесия при кри-

сталлизации сплавов в системах разного типа. 

2. Кристаллическое строение и его дефекты 

Основные типы кристаллических решеток. Элементарные ячейки. Ин-

дексы направлений и плоскостей в кристаллической решетке. Анизотропия 

свойств кристаллов. 

Типы дефектов кристаллического строения. Точечные дефекты. Дисло-

кации. Дефекты упаковки. Вектор Бюргерса. Плотность дислокаций. Сколь-

жение и переползание дислокаций. Зарождение и размножение дислокаций, 

источник Франка-Рида. Сила Пайерлса-Набарро. Взаимодействие дислока-

ций между собой и с примесными атомами. Атмосферы Котрелла, Снука, 

Сузуки. Дислокационные сетки и малоугловые границы. Высокоугловые 

граниы. Миграция границ и зернограничное проскальзывание. Двойники. 

Кристаллография и механизм деформационного двойникования. 
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3. Фазовые и структурные превращения в металлах и сплавах в твердом 

состоянии 

Механизмы миграции атомов. Законы Фика. Коэффициент диффузии. Струк-

турно чувствительные процессы диффузии. Диффузия во внешних силовых 

полях. 

Классификация фазовых и структурных превращений. Фазовые пре-

вращения I и II рода. Гомогенный и гетерогенный механизмы зарождения. 

Строение и механизм движения поверхностей раздела фаз. Сдвиговое (без-

диффузионное) и нормальное (диффузионное) превращения. Термодинами-

ческий и кристаллографический анализ сдвигового (мартенситного) превра-

щения. Механизм и кинетика сдвиговых и нормальных превращений. Эвтек-

тоидное превращение. Механизм и кинетика эвтектоидного превращения. 

Диаграммы фазовых превращений (термокинетические, изотермические и 

др.). 

Упорядочение твердого раствора. Дальний и ближний порядок. Изме-

нение свойств сплавов при упорядочении. Образование и распад метаста-

бильных фаз. Распад пересыщенного твердого раствора. Спинодальный рас-

пад. Термодинамика образования промежуточных фаз. Структурные измене-

ния при старении (кластеры, зоны Гинье-Престона, промежуточные метаста-

бильные фазы, модулированные структуры). Когерентные, частично коге-

рентные и некогерентные выделения. Формы выделений. Непрерывный и 

прерывистый распад. 

4. Металлургические процессы получения полуфабрикатов и изделий 

 

Виды технологии литейного производства. Структура и свойства жид-

ких металлов. Гомогенное и гетерогенное зарождение кристаллов, критиче-

ский размер зародыша. Концентрационное переохлаждение. Эвтектическая 

кристаллизация. Влияние скорости кристаллизации на строение сплавов. 

Строение металлического слитка. Модифицирование структуры литых спла-

вов. Образование метастабильных фаз при кристаллизации. Бездиффузион-
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ная кристаллизация. Металлические стекла. Методы получения монокри-

сталлов из расплава. Металлургия гранул. 

Способы обработки металлов давлением. Влияние температуры, схемы 

и степени деформации на сопротивление деформации, структуру и свойства 

металлов и сплавов. 

Виды сварки металлов и сплавов. Структура и свойства сварных со-

единений. 

5. Термическая обработка 

Классификация видов термической обработки. 

Гомогенизационный отжиг. Изменение структуры и свойств сплавов 

при гомогенизационном отжиге. 

Дорекристаллизационный и рекристаллизационный отжиги. Отдых. 

Полигонизация. Первичная, собирательная и вторичная рекристаллизация. 

Механизм и кинетика отдыха, полигонизации и рекристаллизации, влияние 

на них предшествующей пластической деформации, примесей, температуры 

и продолжительности отжига. Параметры полигонизованной и рекристалли-

зованной структур. Критическая степень деформации. Диаграммы рекри-

сталлизации. Закономерности и природа изменения механических и физиче-

ских свойств при отжиге после холодной деформации. Текстура деформации, 

первичной, собирательной и вторичной рекристаллизации, механизм ее обра-

зования. Анизотропия свойств текстурованных металлов. 

Отжиг для уменьшения остаточных напряжений. Механизм снижения 

остаточных напряжений при нагревании. 

Фазовые превращения при нагреве. Структурная наследственность. 

Закалка без полиморфного превращения. Изменение структуры и 

свойств при закалке. 

Закалка с полиморфным превращением. Микроструктура и субструк-

тура мартенсита. Упрочнение и изменение пластичности при закалке на мар-

тенсит. Критическая скорость охлаждения при закалке, прокаливаемость. 

Бейнитное превращение. Строение бейнита. Изотермическая закалка. 
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Старение. Природа упрочнения при старении. Влияние температуры и 

продолжительности старения на механические и физические свойства спла-

вов. Перестаривание, ступенчатое старение. Влияние температуры нагрева 

под закалку и скорости охлаждения на формирование структуры и свойств 

сплавов при старении. 

Отпуск. Изменение микроструктуры, субструктуры и фазового состава 

при отпуске. Обратимая и необратимая отпускная хрупкость. 

6. Термомеханическая обработка. Химико-термическая обработка 

Термомеханическая обработка. Структурные изменения при пластиче-

ской деформации. Динамическая полигонизация и динамическая рекристал-

лизация. Возврат и рекристаллизация после горячей деформации. 

Высокотемпературная и низкотемпературная термомеханическая обра-

ботка. Термомеханическая обработка дисперсионно-твердеющих сплавов. 

Химико-термическая обработка. Элементарные процессы при химико-

термической обработке. Структура диффузионных слоев и ее связь с диа-

граммой состояния. 

Азотирование, цементация, нитроцементация, алитирование, хромиро-

вание, борирование, сульфидирование, силицирование. Термоводородная об-

работка.  

7. Технология термической обработки 

Современное оборудование для закалки, отжига, отпуска, химико-

термической и других видов термической обработки сталей и сплавов. 

Агрегаты непрерывного отжига и закалки. Автоматизация полного 

цикла термической обработки. 

Способы достижения высоких скоростей нагрева и охлаждения изде-

лий при термической обработке. Внутренние напряжения и деформация из-

делий при термической обработке. Нагрев при термической обработке изде-

лий в защитных средах и вакууме. 

Дефекты термической обработки. Газонасыщение и его влияние на 

структуру и свойства сплавов. Методы борьбы с поводками и короблением. 
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8. Упругая и пластическая деформация. Разрушение 

Диаграммы деформирования моно- и поликристаллов, многофазных 

сплавов. Механизмы упругой и пластической деформации. Деформационное 

упрочнение, влияние на него температуры и скорости деформации. Теория 

предела текучести. Эффект Баушингера. Упрочнение при образовании твер-

дых растворов и при выделении избыточных фаз (когерентных и некогерент-

ных).  

Влияние размера зерна на механические свойства. Сверхпластичность. 

Неупругость. 

Хрупкое и вязкое разрушение. Схемы зарождения трещин. Распростра-

нение трещин при хрупком и вязком разрушении. Природа хладноломкости. 

Порог хладноломкости. Строение изломов. 

Ползучесть. Механизмы и стадии ползучести. Релаксация напряжений. 

Кратковременная и длительная прочность. Влияние состава и структуры 

сплавов на ползучесть. 

Усталостная прочность. Диаграммы усталости. Механизм усталости. 

Факторы, влияющие на усталостную прочность. Контактная усталость. 

Износ. 

9. Методы исследования и контроля структуры и свойств металлов 

Методы изучения микроструктуры. Световая микроскопия. Методы 

количественной металлографии. Электронная микроскопия (метод реплик, 

дифракционная микроскопия фольг, сканирующая микроскопия, микроди-

фракция). Рентгеноструктурный и электронографической анализ. Микро-

рентгеноспектральный анализ. Локальный анализ состава по электронным 

спектрам. 

Методы измерения физических свойств (термический анализ, калори-

метрия, дилатометрия, измерение плотности, резистометрия, магнитный ана-

лиз и др.). Методы определения коррозионных свойств. 
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Механические свойства металлов и сплавов. Методы их измерения. 

Статические и динамические испытания. Испытания на ползучесть, длитель-

ную прочность и релаксацию напряжений. Усталостные испытания. 

 

10. Промышленные сплавы (основы легирования и термической обра-

ботки, свойства, области применения) 

 

Стали. Классификация стали по структуре, составу, назначению. Чугу-

ны и их классификация. Модифицирование чугунов. 

Алюминий и его сплавы. Титан  и его сплавы. Медь и ее сплавы. Ни-

кель и его сплавы. Магний и его сплавы. Сплавы на основе тугоплавких ме-

таллов. 

Сплавы с особыми физическими свойствами: высоким и низким элек-

тросопротивлением, магнитно-твердые и магнитно-мягкие стали и сплавы, 

сплавы с особыми упругими и тепловыми свойствами. Сверхпроводящие 

сплавы. Сплавы с эффектом запоминания формы и сверхупругости. 

 

Рекомендуемая основная литературы 

 

1. Гуляев А.П. Металловедение. Учебник. // М.: Металлургия, 1986, 541 с.  

2. Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллической 

решетки. Учебник // М.: Металлургия, 1990, 335 с. 

3. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. Учебник // М.: 

Металлургия, 1992, 271 с. 

4. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов // М.: МИСиС. 1998, 

400с. 
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Дополнительная литература 

1. Новиков И.И., Строганов Г.Б., Новиков А.И. Металловедение, термиче-

ская обработка и рентгенография // М.: МИСиС. 1994, 479с. 

2. Колачев Б.А. и др. Технология термической обработки цветных металлов 

и сплавов: Учебник. // М.: Металлургия, 1992, 271 с. 

3. Ильин А.А. Механизм и кинетика фазовых и структурных превращений в 

титановых сплавах. – М.: Наука, 1994. – 303 с. 

4. Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические свойства метал-

лов и сплавов. М., Металлургия, 1980. 

5. Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г. и др. Материаловедение: 

Учебник для вузов. Под общей редакцией Арзомасова Б.Н., Мухина Г.Г. – 

3-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001, 648 с. 
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Шкала оценивания и минимальное количество баллов, под-
тверждающее успешное прохождение вступительного испыта-

ния (для каждого вступительного испытания) 

 

Шкала оценивания 

(критерии выставления баллов) 

49 баллов и менее 50-65 баллов 66-84 баллов 85-100 баллов 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов 

Поступающий: 

- изложил менее 25% 

материала, требуемо-

го федеральным гос-

ударственным стан-

дартом подготовки 

аспиранта по направ-

лению; 

- продемонстрировал 

низкий уровень глу-

бины изложения ма-

териала по направле-

нию 

Поступающий: 

- изложил от 50% до 

75% материала, тре-

буемого федераль-

ным государствен-

ным стандартом 

подготовки аспи-

ранта по направле-

нию; 

- продемонстриро-

вал уровень глуби-

ны изложения мате-

риала по направле-

нию выше среднего 

Поступающий: 

- изложил от 75% до 

100% материала, 

требуемого феде-

ральным государ-

ственным стандар-

том подготовки ас-

пиранта по направ-

лению; 

- продемонстриро-

вал высокий уро-

вень изложения ма-

териала по направ-

лению. 

Поступающий: 

- продемонстриро-

вал владение мате-

риалом, как по пол-

ноте, так и по глу-

бине полностью со-

ответствующим 

требованиям феде-

ральным государ-

ственным стандар-

том подготовки ас-

пиранта по направ-

лению; 

- владеет системой 

научных понятий, 

культурой мышле-

ния; фактами науч-

ных теорий; мето-

дами и процедура-

ми профессиональ-

ной деятельности; 

умение поставить 

цель и сформулиро-

вать задачи, связан-

ные с реализацией 

профессиональных 

функций. 
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Программа обсуждена и рекомендована для вступительного экзамена в 

аспирантуру по направлению подготовки 22.06.01 – Технологии материа-

лов, профиль подготовки «Металловедение и термическая обработка ме-

таллов и сплавов»  на заседании кафедры технологии материалов и транс-

порта, протокол №1 от «15» сентября 2020г. 

 

  


